Bifix® QM
Descripcion del producto:
Bifix QM es un sistema de fijacion radiopaco, de curado dual a base de com
pasite para restauraciones adhesivas y duraderas de metal, cerdmica y ma-
teriales sintéticos.
Bifix QM esta disponible en los colores universal, ransparente y blan-
Co-0paco.

Con Ia jeringa QuickMiX s& mezcla automaticamente sin errores y sin burbu-%

jas. La alta adhesidn del sisterna Bifix QM se consigue en combinacion con el
apropiado adhesivo para dentina/esmalte (Futurabond DC) v la silanizacion de
la restauracion con Ceramic Bond.

Indicacion:
Fijacién adhesiva de inlays, onlays, veneers, coronas, coronas parciales,
puentes, pernos radiculares y puentes adhesivos (Maryland).

Maodo de aplicacion:

Para indicaciones detalladas, por favor, véase también las insirucciones de

uso de Futurabond DC y Ceramic Bond.

1. Preparacidn
Sacar eventualmente el provisional. Limpiar el diente, enjuagar esmera-
damente y secar ligeramente con aire.
Nota
El drea de trabajo tiene que eslar limpia v seca. Se recomienda el uso
de un dique de goma. Por la desecacion de los dienles bajo el digue
de goma, el color final puede permanecer temporariamente alterado.

2. Preparacién preliminar
Proteger la dentina en proximidad de la pulpa con un relleno apropiado,
p. &j. hldrm(ldo de calcio y/o cemento iondmero de vidrio.

3. Acondic i dela i
a. Restauraciones de ceramica total
La parte interior de la superlicie adhesiva de la restauracion debe ser
micro-grabada con acido fluorhidrico. Normalmente, va lo ha hecho el
laboratorio dental.
Grabar 15 s la restauracidn con un gel dcido fosférico, después enjua
gar y secar.
Dispensar Ceramic Bond (silano) en una paleta de mezcla. Aplicar el
Ceramic Bond en |a parte interior de la restauracion con un pincel y dejar
actuar 60 s. A continuacion, secar 5 s con aire sin aceite. No tocar la
supeﬂlme auunl:licmnada 0 conlaminar de cualquier manera,
b. R de metal, F y de dioxido de zirconio
Limplar [as superficles con 1,5 - 2 bar de presién como mdximo y con
un chomro de arena. Obsérvense las instrucciones de uso del respec-
Tivo material.

Remover cuidadosamente los excesos del chorro de aire y secar las
superficies a pegar. Aplicar el Ceramic Bond con un pincel en las su-
perficies asl acondicionadas, dejar actuar 60 s y secar esmeradamente
con aire libre de aceite. No tocar mas las superficies a pegar y pegar
la restauracion rapidamente con Bifix @M considerando los siguien
1es puntos.

c. Fijacién de inlay en el sillén

Limpiar con alcohol la superificie a unir y secar con aire libre de acsite.
No tocar mas la superficie a fijar y fijar la restauracién bajo considera-
cién de los siguientes puntos.

Aplicacion del adhesivo

Aplicar Bifix QM con un adhesivo apropiado. Obsérvense las instruccio-
nes de uso de Futurabond DC.

5. Fijacién de la restauracion con Bifix QM

Antes de colocar la restauracion, aislar/bloquear eventuales trabajos
combinados en los conectores.

Mezclar inmediatamente antes de la fijacion el Bifix QM, como descrito a
continuacion:

Debido a razones lécnicas pueden resullar pequenias diferencias en el nivel
derelleno de las jeringas. Poreso, eliminar el cierre dela
Jeringa v exprimir cl maierial hasta quc salga uniformemente de los dos
orfficios de salida. Colocar una canula de mezela tipo 11. Los boquetes enla
jeringa y en la canula de mezcla deben coincidir exactamente. Fijar la
canula de mezcla girando 90° en direccidn de las agujas del reloj. El
material se mezcla al exprimir en la canula y puede ser aplicado di-
rectamente en la superficie preparada. Si necesario, se puede colo-
car adicionalmente una punta de aplicacion del tipo 4 en la punta de la
canula de mezcla.

El tiempo de trabajo, bajo luz reducida, es 2,5 a 3,5 min. El tiempo de
fraguado es 3 minutos después de colocar la restauracidn.

Insertar la pieza v fijar con una presién ligera.

Eliminar los excesos de Bifix QM con un pellet de espuma o un pincel de un
solo uso, en dreas proximales se recomienda seda dental. Dejar un ligero
exceso (véase abajo).

Indicacion al fijar puentes de Maryland

Al fijar puentes de Maryland, el esmalle liene que ser asperizado con
piedra o acondicionado con un gel de dcido foslorico antes de aplicar
Futurabond DC.

6. Fija de pins de
combinacién con Futurabond DC):
1. Para la fijacién de pins radiculares se frota 20 s el Futurabond DC

mezciado (liquido 1 y 2) con un aplicador en el canal radicular y en la
superficie oclusal del mufion. Airear 5 s el disolvente con aire sin aceite.
Eliminar eventuales excesos de material en el canal con una lira de papel
absorbente. No fotopolimerizar la capa adhesiva.

2. Serecomienda aplicar Bifix QM, con ayuda de las puntas de aplicacién
finas del tipo 1, directamente en el canal radicular. jNo utilizar ningan
lentulo! El pin radicular preparado, de acuerdo a las instrucciones del
fabricante, puede ser humedecido adicionalmente con Bifix QM.
Colocar el pin radicular obteniendo un ligero exceso del cemento.

3. Paralafijacion del pin radiculary para el endurecimiento del Futurabond
DC aplicado en forma oclusal fotopolimerizario por lo menos 40 s.

Fotopolimerizacion

Eltiempo de la polimerizacion puede ser regulado por fotopolimerizacion

adicional. Para ello fotopolimerizar por lo menos 20 s cada segmento de

las areas de fuga de fijacion con una lampara haldgena / LED con una

fuerza de luz de por lo menos 500 mW/crm?, Tener la fuente de luz lo mas

cerca posible a la smpa'ﬁ(:\e que tiene que ser fotopolimerizada. Durante

el proceso de fotopoli onla ion tiene que ser fijada en la

posicion cormecta con un instrumento apropiado.

Indicaciones para la inhibicién de oxigeno

Como todos los materiales basados en resina, el Bifix QM tampoco en-

durece en superficies que estan en coniacto con oxigeno de aire (aprox.

50 pm capa inhibidora). Por favor, elija entre estos dos métodos:

a. Dejar restos insignificantes y quitarkos durante el rabajo posterior,

b. Después de quitar el material excedente, cubrir los bordes de la
reslauracion con un gel protector impermeable para el oxigeno.

8. Acabado/fluorizacion
Es posible trabajar el excedente inr 1ente después de la
polimerizacidn. Quitar el material polimerizado con un diamante de aca-
bar o discos flexibles de pulir. Trabajar las zonas proximales con tiras
de acabado y pulido. Fluorizar el esmalte grabado o dafiado durante
la elaboracion.
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Indicea i lidas de i
Utilizar
Algunos adhesivos de esmalte y dmrlna no son compatibles con composites
de curado dual. En caso de duda obsérvense las insrucciones de uso de cada
fabricante del respectivo adhesivo.

Para obtener una adhesion dptima, utilice Futurabond DC.

Bifix QM conliene Bis-GMA, perdxido de benzoflo y aminas. Bifix QM no
debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra eslos in-
gredientes.




